
名称 所在地 名称 所在地

1
铝合金建筑

型材

铜仁市万山

区沃亚建材

营销部

铜仁市万山区仁

山办事处西南商

贸城65栋负一楼

8-11号门面

粤港铝材

黄石市晨

茂铝业有

限公司

大冶经济开

发区罗桥工

业园

860403 电

泳
/

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

2 铝合金型材
河东玻璃装

潢部

铜仁市印江土家

族苗族自治县龙

津街道办事处西

南国际商贸城

/ 凤铝铝业

广东省佛山

市三水河口

民营开发区

8887K-120D

电泳涂漆
2019-03-09

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

3
铝合金建筑

型材

铜仁市万山

区沃亚建材

营销部

铜仁市万山区仁

山办事处西南商

贸城65栋负一楼

8-11号门面

宜豪铝材

黄石市晨

茂铝业有

限公司

/
PK50A02 6m

喷涂

2021070901

5

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

4
铝合金建筑

型材

铜仁市万山

区沃亚建材

营销部

铜仁市万山区仁

山办事处西南商

贸城65栋负一楼

8-11号门面

华格立德

黄石市晨

茂铝业有

限公司

大冶经济开

发区罗桥工

业园

200905B 6m

喷涂

2020122201

8

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

5
粉末喷涂铝

合金型材

播州区梅群

建材批发部

遵义市播州区影

山湖街道和平社

区播州区国际建

材博览城8栋9号

/

贵州十九

度铝业科

技有限公

司

贵州省六盘

水市水城经

济开发区

6063-T5

1.4mm
2021-06-12

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

6 喷粉型材
贵州途鸿建

材有限公司

遵义市播州区影

山湖街道和平社

区前军坝播州国

际建材博览城15

栋8、9、10、11

/

广东凤铝

铝业有限

公司

广东省佛山

市三水河口

民营开发区

5033-140

6063-T5
2021-04-29

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

7 喷粉型材
贵州途鸿建

材有限公司

遵义市播州区影

山湖街道和平社

区前军坝播州国

际建材博览城15

栋8、9、10、11

/

广东凤铝

铝业有限

公司

广东省佛山

市三水河口

民营开发区

5031C-140

6063-T5
2021-03-16

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

检验
结果

不合格项
目实测值

不合格项
目标准值

备注
序
号

样品名称

销售者

标称商标

标称生产企业/上级
供货商

规格型号
生产日期
或批号

检验项目



8
电泳涂漆型

材

钟山开发区

兴发门窗装

饰工程部

六盘水市高新区

红桥东路43号聚

龙钢材仓库内

/

兴发铝业

（成都）

有限公司

四川省成都

市双流县西

南航空港经

济开发区空

港四路1589

号

6063-T5 20-08-02

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

9 喷粉型材

钟山开发区

兴发门窗装

饰工程部

六盘水市高新区

红桥东路43号聚

龙钢材仓库内

/

兴发铝业

（成都）

有限公司

四川省成都

市双流县西

南航空港经

济开发区空

港四路1589

号

6063-T5 19-12-16

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

10 电泳型材

七星关区文

观铝材经营

部

毕节市七星关区

鸭池镇万丰国际

商贸城44号楼一

层115-117号

/

广东新合

铝业新兴

有限公司

广东省云浮

市新兴县新

城镇新成工

业园新成二

路3号

E7201 2020-09-17

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

11
电泳涂漆型

材

七星关区广

亚铝材经营

部

毕节市七星关区

鸭池镇万丰国阳

商贸城39幢101-

107号

/
广亚铝业

有限公司

广东省佛山

市南海区狮

山镇国家高

新技术产业

开发区官窑

永安大道68

号

GYH-F7634 2020-04-30

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

12
电泳涂漆型

材

七星关区中

亚铝材经营

部

毕节市七星关区

鸭池镇万丰国际

商贸城38栋110-

112号

/

广东中亚

铝业有限

公司

肇庆市高新

技术产业开

发区亚铝大

街东3号

ZY-S19-568 2020-07-07

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

13 破管边封

贵州省福隆

铝合金有限

责任公司

毕节市七星关区

鸭池镇毕节市万

丰国际商贸城36

栋107、122-123

/

广西南桂

铝业有限

公司

广西百色新

山铝产业示

范园

NG-YN 800

3A
2020-09-29

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

14 喷粉型材

七星关区凤

铝铝材销售

处

毕节市七星关区

万丰国际商贸城

44号楼一层130-

135号门面

/

佛山市三

水凤铝铝

业有限公

司

广东省佛山

市三水区河

口左田民营

开发区

87521K-120 2021-02-27

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

15 电泳铝建型
都匀市亚铝

铝材门窗店

黔南州都匀市金

恒星浙商建材城

二期6栋78、79号

门面

/

肇庆亚洲

铝厂有限

公司

广东省肇庆

高新技术产

业开发区铝

工业城

HTC801-1.2 2018-03-09

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /



16 喷粉型材

都匀市汇盈

建材装饰五

金店

黔南州都匀市毛

尖大道81号金恒

星浙商建材城二

期C-2栋6、7号门

/

四川铭帝

铝业有限

公司

四川省乐山

市夹江县经

济开发区

LG10216
2107-622-

06

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

17 电泳型材

都匀市汇盈

建材装饰五

金店

黔南州都匀市毛

尖大道81号金恒

星浙商建材城二

期C-2栋6、7号门

/

四川铭帝

铝业有限

公司

四川省乐山

市夹江县经

济开发区

96L15
1904-1060-

19

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

18
铝合金型材

（电泳）

凯里市洋光

铝材店

黔东南苗族侗族

自治州凯里市城

东建材市场10栋

A-1号

/

广东豪美

新材股份

有限公司

广东省清远

市高新技术

产业开发区

泰基工业城

GYZJ801027

-T11
2020-04-26

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

19
铝合金型材

（电泳）

凯里市洋光

铝材店

黔东南苗族侗族

自治州凯里市城

东建材市场10栋

A-1号

/

广东豪美

新材股份

有限公司

广东省清远

市高新技术

产业开发区

泰基工业城

ZX-QD302 2020-10-08

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

20
铝合金型材

（电泳）

凯里市洋光

铝材店

黔东南苗族侗族

自治州凯里市城

东建材市场10栋

A-1号

/

广东豪美

新材股份

有限公司

广东省清远

市高新技术

产业开发区

泰基工业城

ZX-QD301 2021-03-27

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

21
铝合金型材

（电泳）

凯里市洋光

铝材店

黔东南苗族侗族

自治州凯里市城

东建材市场10栋

A-1号

/

广东豪美

新材股份

有限公司

广东省清远

市高新技术

产业开发区

泰基工业城

GYZJ801026

-T11
2019-06-15

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

22
粉末喷涂铝

合金型材

兴义市高登

广招铝材经

营部

兴义市坪东办幸

福社区龙头山安

置区

/

贵州十九

度科技有

限公司

贵州省六盘

水市尖山街

道办白腻村

岔河组

PK8003

6063-T5
2021-03-27

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

23
电泳涂漆铝

建材

兴义市高登

广招铝材经

营部

兴义市坪东办幸

福社区龙头山安

置区

/

广东高登

铝业有限

公司

广东省肇庆

市四会南江

工业园

T80F00-1-1

6063-T5
2017-12-24

	 化学成分,膜厚,耐碱

性,漆膜附着性,漆膜硬

度,室温纵向拉伸试验结

合格 / / /

24
电泳古铜木

纹

都匀市铭兴

铝合金门窗

经营部

黔南州都匀市沙

包堡街道金恒星

浙商建材城二期1

栋101号门面

/

佛山铭兴

铝业有限

公司

佛山市南海

区大沥镇颜

峰丹邱综合

开发区7号

JY-108MX07

2020-08-

12/2007240

3-5 6063-

T5

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

25 喷粉型材
兴义市坚美

铝材经营部

兴义市坪东办幸

福社区龙头山安

置区

/

广东坚美

铝型材厂

（集团）

有限公司

广东省佛山

市南海区狮

山镇南海有

色金属

TC82D3

6063-T5
2019-09-14

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

26
电泳涂漆型

材

兴义市坚美

铝材经营部

兴义市坪东办幸

福社区龙头山安

置区

/

广东坚美

铝型材厂

（集团）

有限公司

广东省佛山

市南海区狮

山镇南海有

色金属

TC82D22

6063-T5
2019-09-12

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /



27 喷粉型材

花溪区七努

门窗幕墙经

营部

贵阳市花溪区石

板镇羊龙村
/

肇庆亚洲

铝厂有限

公司

广东省肇庆

高新技术产

业开发区

YN-6501 2019-04

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

28 喷粉型材

花溪区七努

门窗幕墙经

营部

贵阳市花溪区石

板镇羊龙村
/

肇庆亚洲

铝厂有限

公司

广东省肇庆

高新技术产

业开发区

YN-6502 2019-04

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

29
龙粤门窗铝

型材

花溪区铝网

铝材经营部

 贵阳市花溪区石

板镇羊龙村贵州

金石亿隆置业有

限公司H1栋H1-09

/

佛山市南

海坤亚铝

业有限公

司

/
QLL05门企

（电泳）38
2021-09-28

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

30
龙粤门窗铝

型材

花溪区铝网

铝材经营部

 贵阳市花溪区石

板镇羊龙村贵州

金石亿隆置业有

限公司H1栋H1-09

/

佛山市南

海坤亚铝

业有限公

司

/
QLL05门企

（电泳）48
2021-09-28

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /

31 喷粉型材

贵阳花溪中

未建材经营

部

贵阳市花溪区石

板镇羊龙村金石

亿隆装饰建材城

D11

/

眉山市彭

山区瑞邦

恒美家具

有限公司

/ YN-6502 2021-07-02

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

32
铝合金喷粉

型材

贵阳花溪中

未建材经营

部

贵阳市花溪区石

板镇羊龙村金石

亿隆装饰建材城

D11

/

眉山市彭

山区瑞邦

恒美家具

有限公司

/
76×44

（2.0厚）
2021-05-08

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

33
铝合金喷粉

型材

贵阳花溪中

未建材经营

部

贵阳市花溪区石

板镇羊龙村金石

亿隆装饰建材城

D11

/

眉山市彭

山区瑞邦

恒美家具

有限公司

/
地库门套

（2.0厚）
2021-06-01

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

34
铝合金建筑

型材

贵阳云岩灵

波兴旺建材

经营部

	贵阳市云岩区百

花大道42号鼎益

市场F5-7号

/

修文县扎

佐镇贵彩

铝合金加

工厂

贵阳市修文

县扎佐镇原

万江厂内

喷涂木纹

（1.8mm

厚）

2021-06-30

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

35
铝合金建筑

型材

贵阳顺永发

型材经营部

贵阳市贵阳国家

高新技术产业开

发区中小企业创

新园B9-9、10

/

贵州贵乾

铝业有限

公司

/
GQ-XF12 下

滑
2021-04-13

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

36
铝合金建筑

型材

贵州省凤鸣

祥铝业有限

公司

贵阳市贵阳国家

高新技术产业开

发区高跨路450号

贵州高新中小企

业创新园厂房B6

/

佛山市三

水凤铝铝

业有限公

司

/
RK65502-

140
2021-07-13

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /



37
铝合金建筑

型材

贵州省凤鸣

祥铝业有限

公司

贵阳市贵阳国家

高新技术产业开

发区高跨路450号

贵州高新中小企

业创新园厂房B6

/

佛山市三

水凤铝铝

业有限公

司

/ FL4601-624 2021-07-13

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

38
铝合金建筑

型材

贵州广世建

材有限公司

贵阳市贵阳国家

高新技术产业开

发区高跨路450号

贵州中小企业创

新园厂房B4-13号

/

修文县扎

佐镇贵彩

铝合金加

工厂

贵阳市修文

县扎佐镇原

万江厂内

厚2.0mm 2021-09-02

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

39
铝合金建筑

型材

贵州广世建

材有限公司

贵阳市贵阳国家

高新技术产业开

发区高跨路450号

贵州中小企业创

新园厂房B4-13号

/

修文县扎

佐镇贵彩

铝合金加

工厂

贵阳市修文

县扎佐镇原

万江厂内

厚1.4mm 2021-08-28

附着性,化学成分,膜厚,

室温纵向拉伸试验结果,

压痕硬度

合格 / / /

40
铝合金建筑

型材

贵州佳媛铝

材有限公司

贵阳市国家高新

技术产业开发区

高跨路450号贵州

高新中小企业创

新园厂房B8栋1层

/

黄石市佳

美铝业有

限公司

黄石经济技

术开发区金

山街道王圣

大道270号

7BE-03平边

封
2021-05-30

化学成分,膜厚,耐碱性,

漆膜附着性,漆膜硬度,

室温纵向拉伸试验结果

合格 / / /


